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Ensayo solicitado: Diversos ensayos sobre las vallas ref, “MOVIT” @polipropi]eno

Fecha de recepcion de las muestras: 15-6-99
Numero de muestras: 3
Fecha de finalizacion de los ensayos: 28-6-99

Muestras ensayadas %

Tres vallas de polipropileno, de color amarillo.

Referencia: “MOVIT” ;g
Dimensiones: 185 x 99,5 cm (sin contar las pie 10
Separacion entre pies (exterior): 137,5 cm

Peso: 11,8 kg %

Normativa

- ANSI A10.18-1983: “American Nat Standard for Construction and Demolition
Operations- Temporary Floor and el Opoti gs, Flat Roofs, Stairs, Railings, and
Toeboards- Safety Requirements™.

La reproduccion del Rsgptedocumento solo esta autorizada si se realiza en su totalidad. Este
documento cons 7'Réginas de las que 3 son anexos (fotos).

%ﬁ La reproduccié del present document, només esta autoritzada si es fa en la seva totalitat

Aquest document consta de pagines de les quals sOn annexes

Entitat de dret public amb personalitat juridica propia que ajusta la seva activitat al régim juridic privat.
(Liei del Parlament de Catalunya 23/1984 de 23 de novembre, DOGC 494 de 14 de desembre de 1984)
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Ensayos realizados

1) Ensayos de caida (drop test) a condiciones ambientales y a -10°C
2) Compresion vertical sobre la valla

3) Ensayo de flexion (compresion lateral)

4) Absorcion de agua del plastico

5) Verificacion de tensiones latentes por efecto de agentes ten
6) Prueba de envejecimiento. Prueba climatica ciclica (frio y calgr/fepetidamente)

Ensavyo de caida
El ensayo de choque vertical por caida libre se rz@ la valla en condiciones ambientales
cl

(23°C/50% H.R.) y después de haber estado a ; da durante 4 hores en una camara
chmatica “CLIMATEST” a una temperatur.

La caida es con la valla en posicion incli <)ecir, el impacto es, en primer lugar contra
una de las dos patas de la valla, tal co &aprecia en la foto N° 1. Después se repite sobre la
otra pata y finalmente contra cada uno dos pies de cada pata, separadamente. En total se

realizan 5 caidas sobre la valla a co ones ambientales y 5 caidas sobre la valla
acondicionada a -10°C. La altura de caid® es siempre de 1 metro.

Resultado del ensayo de caid -' @~ FACTORIO: no se produce ninguna rotura ni
fisuracién ni deforma valla ni en las patas.

Ensavo de compresi

El punto 4.1.2 dg la nopnativa ANSI A10.18 dice que “la estructura de la valla ha de resistir
una carga d 00 libras (200 pounds) aplicada en qualquier direccion en qualquier
éaie

punto de ] erior”.

Lap % 1za con una prensa “IBERTEST”, modelo EMIB60. Se aplica verticalmente
una a de"¥00 kp, muy superior al minimo que exige la norma citada. La duracion del

ensayo exde 4 horas. (foto n° 2)
g&do del ensayo de compresion: SATISFACTORIO: No se aprecian roturas ni fisuras
Iavralla
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Ensayo de flexion

En el punto central de la parte superior de la valla (foto n° 3), se apli yuna fuerza de
compresion de 61 kp durante 1 hora y se mide al mismo tiempo la acjon experimentada
en este punto. Al final del ensayo, al dejar de actuar la fuerza, la de n era de 9 mm que

queda reducida a 4 mm al cabo de 1 hora, que es la deformacio

Absorcién de agua ;é

El ensayo se realiza de acuerdo con la norma UNE 53- - La absorcion de agua en un
plastico puede dar lugar a hinchamiento y puede ori bios en las dimensiones y/o
porpiedades fisicas del material.

Se cortan unas probetas a partir de la valla y AL ) san-gntes y después de sumergirlas en agua
destilada a 23°C durante 24 horas y otras prof durante 30 minutos en el punto de
ebullicion del agua. La diferencia de pesg ~ el aumento de masa debida a la absorcién
O: Probetas 24 horas a 23°C: 0,009%
Probetas 30 minuts a 100°C:  0,022%

Se realiza segiin norma

tensoactivo caliente d f'\z@ W' periode de tiempo, transcurrido el cual se extraen las muestras
del bafio tensoactivo y ¥ < “Xaminan para ver si han aparecido fisuras, hinchamientos o roturas
en algin punto o/zZona d¢e\a probeta.

El periode d %%o a estado de 24 horas y la temperatura de 80°C.

Resulta ayo: SATISFACTORIO: No se aprecian en las probetas fisuras,
hinchasfien endidos ni roturas.
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Pruebas de envejecimiento \

Se somete una valla entera en una camara climatica “CLIMATEST” a ebas de
envejecimiento consistentes en los siguientes ciclos climaticos:

4 horas a -10°C seguido de 8 horas a 60°C y 90% de humedad relati n total se hacen 4
ciclos con un tiempo total de 48 horas. Rb

Después se retira la valla de la camara y se comprueba que no ha sdfrido ningin dafio de
deformaciones ni fisuras y se somete a una nueva prueba desde 1 metro de altura
contra una de las patas.

Resultado: SATISFACTORIO

Este informe ha estado realizado bajo | ilidad técnica del Sr. Albert Garcia
Tarradellas.

VvV B° < :)
El Director Técnico El Jefe de la Division de Quimica
/"- a .l i y Materiales
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Ramén Ca@om‘c / Torfias .Quintana Soler
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Los regfita e se hldic,én se refieren, exclusivamente, a las muestras recibidas en el
Lab 10 y €nsayadas 7ﬁ las condiciones citadas en el presente documento.
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Foto N° 1: Assaig de caiguda
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Foto N° 2: Assaig de compressio
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Foto N° 3: Assaig de flexio

Fundat I'any 1907

LG Al - QuALITAT

LG-256



